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M2. GEOTEXTIL, EN APOYO DE CAPAS DE FIRME O TERRAPLENES 
 
1. DEFINICION  
 
Se define como la capa de filtro conformada por una lámina de geotextil cuya misión es reforzar la capacidad portante 
de la capa subyacente. 
 
Queda incluida en esta unidad: 
 
- La preparación de la capa subyacente. 
- Suministro del geotextil. 
- Extensión, solape y cosido sobre las diversas capas de geotextil. 
- Solapes y envueltas. 
- Protección previa a la extensión de la siguiente capa. 
 
 

2. MATERIALES 
 
Los materiales que se utilicen deben cumplir los requisitos que se especifiquen en el Artículo 281 del Capítulo II del 
presente Pliego para los geotextiles. 
 
El geotextil a utilizar será de tipo no tejido, estará unido térmicamente y tendrá la resistencia a tracción especificada en 
la unidad de obra. 
 
No se degradará con el tiempo y será resistente a los rayos ultravioleta. 
 
Se establecen las siguientes resistencias mínimas en función del gramaje: 
 

GRAMAJE (gr/m2) RESISTENCIA TRACCION (DIN 53857) 
(N/cm) 

150 80 

200 100  

250 130  

300 160  

 
 
 

3. EJECUCION DE LAS OBRAS 
 
La puesta en obra del geotextil garantizará el perfecto estado de conservación del mismo a fin de que pueda cumplir las 
funciones para las que se le coloca en la unidad de obra. 
 
Las capas de geotextil se colocarán longitudinalmente a la carretera. 
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Se solaparán las capas adyacentes un mínimo de 0,50 m mediante cosido o grapado, colocándose en primer lugar las 
capas que estén más cerca del firme existente. En las capas extremas, el geotextil envolverá a la capa de explanada 
mejorada quedando un ancho de 0,50 m en la cara superior, ello permitirá el anclaje del geotextil por extendido y 
compactación de la siguiente capa del firme. 
 
 

5. MEDICION Y ABONO 
 
Esta unidad se medirá por metros cuadrados (m2) realmente colocados, según su resistencia, obtenidos por la proyección 
en planta de la cara inferior de la capa a la que envuelve, no siendo objeto de abono, ni los solapes, ni la envuelta, ni el 
anclaje en la cara superior. 
 
El geotextil colocado se abonará de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios Nº1, estando 
incluidas todas las operaciones definidas anteriormente. 


